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Jürgen Sieber

È Selbstständiger Glasermeister 

mit Kunststoff-Fenster-Produktion

È Betriebswirt des Handwerks

È 1994 u. 1996 Auslandspraktika in 

Südwest-Frankreich

Å Seit 1999 vereidigter Sachverständiger

Å Freier Dozent an der Fensterakademie / 

Meisterschule mit Bachelor-Studium in 

Karlsruhe, für Architekturgeschichte

Å Seit 2016 Vorsitzender der Akademie und 

Meisterschule für Fenster- und 

Fassadenbau in Karlsruhe
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Themen 
Teil I

ÅAnfänge der Glasbruchanalyse

ÅFünf Grundregeln

ÅWallneŕscheLinien

ÅHitzerisse

Teil II

Åvorgespannte Gläser (TVG, ESG)

ÅFlächendruckrisse

Åmechanische Brüche (gewaltsam)

ÅChemische Schäden + Reaktionen am Glas
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Anfänge der Glasbearbeitung
18.000 vor Christus 
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Anfänge der Glasbearbeitung 
ÈPfeilspitzen aus Obsidian und Feuerstein

Èbeide (Obsidian u. Feuerstein) sind natürliche Gläser



Referent: Jürgen Sieber Vortrag: Glasbruch-Analyse

Jürgen Sieber
ö.b.u.v. Sachverständiger im Glaserhandwerk

Beginn der Glasbruchanalyse

19. Jahrhundert. Erste Bruchanalysen im Bereich der Archäologie 
durch Geheimrat Dr. Pfeiffer
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Beginn der Glasbruchanalyse
durch Geheimrat Dr. Pfeiffer
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Muschelung
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1950 Dr. Jebsen-Marwedel veröffentlicht sein Buch:

α¢ŀŦŜƭƎƭŀǎά
Erstes Buch über Glasherstellung 

und 
Glasbruchverhalten
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нлнл  5ƛŜ рΦ!ǳŦƭŀƎŜ αDƭŀǎǎŎƘŅŘŜƴά ŜǊǎŎƘŜƛƴǘ Ƴƛǘ Cƻǘƻǎ Ȋǳ 
nahezu jedem Schadensbild
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Moderne und übersichtliche 

Zusammenfassung von Glasschäden, unter 

Berücksichtigung der modernen Forschung 

sowie den Daten von 1950

Erschienen bei:

Holzmann-Medien 

Autor: Ekkehard Wagner

ISBN (Print): 978-3-7783-1486-9

ISBN (E-Book): 978-3-7783-1487-6
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1950 Dr. Jebsen-aŀǊǿŜŘŜƭ α¢ŀŦŜƭƎƭŀǎά

È Wallner´sche Linien zeigen die Richtung eines Glasbruches an

È Die Haupt- und Leitsprünge gabeln sich in Ausbreitungsrichtung

Die Gabelung zeigt wie ein Pfeil zum Rissursprung hin.  

È Haupt- bzw. Leitsprünge gabeln sich in der Regel im Winkel von 40°

zueinander

È Spannungen im Glas werden im polarisierten Licht sichtbar

Fünf Grundregeln

È Vorhandene Sprünge bilden ein Hindernis für einen neuen Riss. Ein  

Übersprung ist nicht möglich.
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1950 Dr. Jebsen-aŀǊǿŜŘŜƭ α¢ŀŦŜƭƎƭŀǎά

J
ü

rg
e

n
 S

ie
b

e
r


